
cm
Součinitel tepelné 

vodivosti
Tepelný odpor

Součinitel 
prostupu tepla

1 0,039 0,256 3,900
2 0,039 0,513 1,950
3 0,039 0,769 1,300
4 0,039 1,026 0,975
5 0,039 1,282 0,780
6 0,039 1,538 0,650
7 0,039 1,795 0,557
8 0,039 2,051 0,488
9 0,039 2,308 0,433

10 0,039 2,564 0,390
11 0,039 2,821 0,355
12 0,039 3,077 0,325
13 0,039 3,333 0,300
14 0,039 3,590 0,279
15 0,039 3,846 0,260
16 0,039 4,103 0,244
17 0,039 4,359 0,229
18 0,039 4,615 0,217
19 0,039 4,872 0,205
20 0,039 5,128 0,195
21 0,039 5,385 0,186
22 0,039 5,641 0,177
23 0,039 5,897 0,170
24 0,039 6,154 0,163
25 0,039 6,410 0,156
26 0,039 6,667 0,150
27 0,039 6,923 0,144
28 0,039 7,179 0,139
29 0,039 7,436 0,134
30 0,039 7,692 0,130
31 0,039 7,949 0,126
32 0,039 8,205 0,122
33 0,039 8,462 0,118
34 0,039 8,718 0,115
35 0,039 8,974 0,111
36 0,039 9,231 0,108
37 0,039 9,487 0,105
38 0,039 9,744 0,103
39 0,039 10,000 0,100
40 0,039 10,256 0,098
41 0,039 10,513 0,095
42 0,039 10,769 0,093
43 0,039 11,026 0,091
44 0,039 11,282 0,089
45 0,039 11,538 0,087
46 0,039 11,795 0,085
47 0,039 12,051 0,083
48 0,039 12,308 0,081
49 0,039 12,564 0,080
50 0,039 12,821 0,078

TEMPELAN

Taulka hodnot Tepelného odporu
a Součinitele prostupu tepla  pro tepelnou izolaci


